SYSTEME Oberflachenbeanspruchung menzerna

MARIN E | sehr stark stark leicht PERFECTION IN POLISHING NiARINE

Reinigung der Oberfléche vor dem - Fenderspuren, Schrammschaden - Starke Vergilbungen - Leichte Vergilbungen

Polieren durch: - Starke Kratzer - Starke Verwitterungen/ - Leichte Verwitterungen

- Aufspriihen von handelsiiblichem - Sehr starke Verwitterung/ Verkreidungen - Leichte Kratzer
Reinigungsmittel Verschmutzung - Kratzer

- Verwendung von mit Wasser - Vorbereiten der Oberflache fir - Matte Stellen

verdunntem Reinigungskonzentrat das Polieren an Reparaturstellen
Mit viel Wasser abspiilen! - Lacknebel

Technische Produkt-Datenblatter
auf www.menzerna.com

Systeme SURFACE PREPARATION HEAVY CUT MEDIUM CUT I i I FINISH PROTECTION

PREMIUM B

LouID
—— POLISH —> | U FOTECTIL

Lammell, Pad hart/mittal, Lammdell, Pad hart/mittel ional
Schieifvies oder manuell I Pad mittelfweich

PREMIUM

= Pad weich, Mikrofasertuch
optional

CLASSIC CUT PREMIUM

SANDING COMPOUND ilﬁggﬁ'ﬂ{ﬁsn

; Lammfell, Pad hart/mittel . Fad weich, Mikrfasertuch
Lamimiell, Pad hartfmittal,

optional Schisifviies oder manuell Lammiell, Pad hart/mittel

LIQUID FINE GUT-+
SANDING 6LOSS POLISH PREMIUM

Opt == Lammiell, Pad hart/mittel, Lamméell, Pad hart/mittal Pad weich, Mikrofaseriuch
Schieifies oder manueil

CLASSIC

|

- : Absolut hologrammfreie Ober- Langanhaltend geschiitzte Ober-
Homogene, matte Oberflache Gute Standardoberflache mit E‘:‘rgzﬁea?::;ﬂ:f:: l:'; :tdslfr:?(ll]en flache mit exklusiver Glanz, flache, Konservierung des zuvor
H ohne Kratzer als ideale Basis 3% schonem Glanz bei hellen >» : i > auch bei dunklen Gelcoats. >> erreichten Polierbildes, Schutz vor
. Gelcoats. Glatte Oberflache fur - " e
zum Polieren. Gelcoats. i Glatte Oberflache fir bestes Umwelteinflissen, Ablagerungen
gutes Stromungsverhalten. -
Stromungsverhalten. und Kratzern.




